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Teknik Bilgi:

Baz madde Poliuretan

Yogunluk Duradan képuk

Kirlenme sistemi

Nem ile kiirlenme

Kabuk olusumu

Yaklasik 10 dakika (20°C/65% nem)

Kirlenme stresi

25 dakikadan sonra ylzey yapismasiz

Kirlenme hizi

Her 30 mm’de 2 saat (20°C/65% nem)

Nihai Griin Noktalar halinde sikildiginda 1000 mI'den 35 L rin saglanir
Cekme Yok
Kirlenme sonrasi genlesme Yok
Hucre yapisi >70% kapali hiicre, ¢ok siki ve kiigik hiicre yapisi
Ozgiil agirhk Sikilmis ve tam kirlenmis halde yaklasik 27 kg/m3
Isi dayanikhlig -40°C ile +90°C, tam kdrlendikten sonra
Uriin: e Kablo ve boru kanallarinin izolasyonunda
Soudafoam FR, CFC gazlari igermeyen, tek e Ses gegirmezlik uygulamalarinda
komponentli, kendiliginden genlesen, kullanima e izolasyon malzemelerinin yapistirimasinda
hazir ve icerdigi gazlar tamamiyle ozon tabakasi ile e Ses kesici katmanlarin uygulanmasinda
dost politiretan kopuktur. Belli uygulama sekilleri o Soguk depo uygulamalarinda isi yalitimi
sayesinde 360 dakikaya kadar yangina kapasitelerinin arttirimasinda
dayanikhdir.

Ambalaj:

Ozellikler:

- 360 dakikaya kadar yangina dayanikhdir —
ekteki tabloya bakiniz.

- Gaz ve dumana kars! etkili izolasyon saglar

- CFC veya H-CFC gazlari icermez

- Birgok ylizede mikemmel yapigsma saglar
(teflon, PE ve PP harig)

- Yuksek i1siI ve ses izolasyonu saglar

- Yuksek yapisma 6zelligine sahiptir

- Cok iyi dolgu kapasitesi vardir

- Mikemmel duraganlik: gekme ve artcil
genlesme yok

- Tam klrlenmeden sonra boyanabilir

Uygulama alanlari:

e Kapi ve pencere gergevelerinin yangina
dayanikl izolasyonunda

e Bodlme duvar, tavan ve zeminler arasindaki
baglanti noktalarinin yangin ve duman
izolasyonunda

e Bosluklarin dolgusunda

e Yangin izolasyonu gerektiren agagidaki gibi
birgcok uygulamada:
e Cati ingaatlarindaki buttin agikliklarda

Renk: agik kirmizi
Ambalaj: 750mL ‘lik aerosol tenekelerde

Raf 6mrii ve depolama:

e Agilmamis halde, serin ve kuru ortamda, +5°C
ile +25°C arasinda depolamada 9 ay

e Urinleri daima valfleri yukari gelecek sekilde
saklayiniz.

Yiizeyler:

Yiizey tiirii: PE, PP ve teflon hari¢ bitin ylzeyler
Yiizey durumu: temiz, toz ve yaglardan arindiriimig
Hazirlik: astar gerektirmez. Daha iyi yapisma,
kirlenme ve siki hiicre yapisi igin kullanilacak
ylzeyi uygulama éncesinde islatiniz.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith.
Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any
responsability for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.
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Uygulama: Onaylar:

Metod: aerosol sprey, kullanmadan énce iyice e Test Raporu 9279 — Ghent Universitesi: NBN
calkalayiniz. 713.020, EN 1366-4

Uygulama isisi: +5°C ile +30°C arasi e BS 476:Part 20 — Warrington Yangin Arastirma
Temizlik: Soudal Foam Cleaner ile kiilenmeden Raporu 113610

Once. . e Fransa: CSTB Rapport D’Essai RS00-067
Onarim: Soudafoam FR ile e ltalya : CSI Raporu 1125RF

e Australya WFRA Raporu 45717; AS1530.4 ve

Giivenlik ve saglik onerileri: AS 4072.1

Genel endustriyel hijyen kurallarini uygulayiniz
Koruyucu maske ve eldiven kullaniniz.
Klrlenmis kdpukleri daima mekanik olarak
temizleyiniz, asla yakmayiniz.

Remarks:
e Kullanim dncesinde klrlenmeyi ve hiicre
yapisini gelistirmek icin ylzeyi daima

nemlendiriniz

o Kurlenmis képugu UV i1ginlarindan korumak
Uzere boyayiniz veya izolasyon malzemeleri ile

kaplayiniz

o Kullanilan képuk kirleninceye kadar sismeye
devam edeceginden, kullanilan boslugu sadece
%50 miktarinda doldurunuz

Test Sonuglari: Test Raporu 9297C —Ghent Universitesi; EN 1366-4

Duvar Kalinhigi Derz olguleri Dolgu Materyali Aleve Dayanililik / Dakika

200mm Genislik: 11mm Yok 229 dkk.
Derinlik: 200mm Yangin Kategorisi: El 180
Geniglik: 41mm 110 dkk.

200mm Derinlik: 200mm Yok Yangin Kategorisi: El 90
Geniglik: 30mm 50 dkk.

100mm Derinlik: 200mm Yok Yangin Kategorisi: El 45
Geniglik: 10mm 103 dkk.

100mm Derinlik: 200mm Yok Yangin Kategorisi: El 90

Test Sonuglari: Yangin Testi CSTB — RS00-067

Duvar Kalinhigi Derz olguleri Dolgu Materyali Aleve Dayanililik / Dakika
Dokme beton | Deriic 200mm Yok > 6 saat
Dokme beton | Derinic: z00mm Yok > 6 sat
Dokme beton | Derini: 200mm Yok 5 saat 30 dkk
Dokme beton | Derinik: 200mm Yok 3 saat 38 dkk

Yangin Testi: Avrupa Komisyonu Karar Taslagi RG N170 REV.1

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith.
Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any
responsability for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.
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